Potah schodu

Pro potah schodud (beton, mramor, dlazba) je nutny specificky cyklus:
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1. Hrubé brouseni a ¢isténi

Hrubé brouseni
a cisténi

~
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Dikladné hrubé brouseni a €isténi povrchu z betonu nebo dlazby. V
ostatnich pfipadech mize byt dostateéné pouze jemné brouseni.
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2. Aplikace Primeru

Aplikace
Primeru

Aplikace PRIMER 3PL valeCkem nebo Stétcem.
Je mozné pridat z 5% kiemicity pisek na velmi hladké povrchy jako

je dlazba.
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3. Podklad rohovych list

Pfipravit si malé mnozstvi STRUKTURA Q3, smichané s kfemicitym
piskem z cca 100-120% a naneste hladitkem nebo Stétcem na roh
schodu.

Zanofte rohovou listu (tvrdy model), a pfetahnéte hladitkem az do
kompletniho pokryti, s ddraznou péc¢i o hranu.

Posypte piskem (hlavné na hranu) a dodélejte stejnym zpasobem dalsi
stupinky.
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4. Vyhlazeni a vyrovnani s Rasante G40 EST

* Jemné prebruste hranu schodu.

* Na cely schod (vertikalni ¢ast a stupnice) naneste RASANTE G40 EST
s velkou pozornosti na hranu schodu.

* Po kompletnim zashnuti zkontrolujte rovinnost povrchu a kvadraturu a
pripadné naneste dalsi vrstvu pfed brousenim.



SCHODY

5. Impregnace se Struktura Q3
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Impregnace se
Struktura Q3

~

Pfipravit Struktura Q3 s jemnym nebo stfednim piskem z cca 5% a
nanestee $tétcem nebo valeCkem na cely schod (vertikalni ¢ast a stupnice).
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6. Aplikace MATERIA

* Po zaschnuti aplikujte 1. vrstvu MATERIA s pfidavkem stfedniho

Aplikace
Materia

) kfemicitého pisku z 10%, a davejte pozor, aby jste zakryli i hranu
schodu.

*  Po zaschnuti pfebruste a naneste 2. vrstvu MATERIA. Je mozné pfidat
pisek i do druhé vrstvy pro vétsi efekt.
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7. Aplikace pruhledného laku
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Aplikace

pruhlendého laku )

Po zaschnuti peclivé prebruste a naneste 1. vrstvu ochranného
prihledného laku POLYCOAT 722 véleCkem.

Po zaschnuti naneste valeCkem 2. vrstvu. V pfipadé Ze chcete
zvy8it protiskluzovou funkci, je mozné pfidat do 2. vrstvy
specifickou pfisadu ADDITIVO GRIP.



